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Il futuro 
delle membrane 
secondo UBGEN®

S H E LT E R ® S L O W  è  l a  p r i m a 
membrana in pericardio bovino a lento 
riassorbimento appositamente studiata 
per la chirurgia ossea in odontoiatria e prodotta 
da una filiera interamente italiana. 

A differenza dei nostri competitor che generalmente 
o offrono materiali a base di collagene estratto da altri 
tessuti, o pericardio di altra derivazione, o membrane non 
riassorbibili in PTFE, noi offriamo membrane a riassorbimento 
lento, ma basate sul pericardio bovino che possono sostituire 
anche le soluzioni in PTFE in rigenerazioni complesse, ma con i 
benefici del totale riassorbimento.

Come dimostrato da studi in cardiochirurgia, il pericardio bovino con la 
sua maggior percentuale di collagene ed un’elevata resistenza rispetto a 
quello suino o equino, rappresenta oggi il gold standard.

Al fine di usare il pericardio bovino per soluzioni a lungo riassorbimento, 
abbiamo sviluppato il processo produttivo Pericross®, che rende la membrana 
riassorbibile in tempi più lunghi rispetto alle normali membrane di pericardio 
presenti nel mercato. E, nella versione da 0,8 mm di spessore, può sostituire le 
soluzioni in PTFE con il vantaggio di essere riassorbibile.

Questo per il nostro cliente significa ottenere un effetto barriera molto lungo, 
fino a sei mesi di occlusività alle cellule connettivali, senza dover ricorrere a una 
membrana non riassorbibile o ad una in pericardio di altra derivazione.

Struttura multilayer della rete  
di fibre di collagene

Interconnessione tra le fibre di collagene 
della membrana

IL MIGLIOR MODO PER 
PREDIRE IL FUTURO 

È INVENTARLO
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MANTENIMENTO 
DELL’ALVEOLO E  
DELLA CRESTA 
OSSEA.

CHIRURGIA DI 
RIALZO DEL SENO 
MASCELLARE.

RIGENERAZIONE 
PARODONTALE IN 
DIFETTI 
INFRAOSSEI E 
DIFETTI DI 
FORCAZIONE A 
DUE-TRE PARETI.

AUMENTO 
VERTICALE IN 
DIFETTI A DUE  
PARETI.

LA VERA INNOVAZIONE PER LE MEMBRANE  È  

 				    PERICROSS® 
IL PROCESSO DI CROSS-LINKING CHE NE RENDE 

PIÙ LUNGO L’EFFETTO BARRIERA

Chirurg ia oro-maxi l lo- faccia le,  implanto logia, 
parodontologia, chirurgia endodontica, GBR e GTR, 

in particolare nel mantenimento dell’alveolo 
post-estrattivo e della cresta ossea, chirurgia 

di rialzo del seno mascellare, aumento 
orizzontale in difetti a due pareti, 

aumento verticale in difetti a due 
pareti, deiscenze e fenestrazioni 

in lesioni perimplantari e 
rigenerazione ossea in 

chirurgia parodontale.

Principali applicazioni chirurgiche di SHELTER
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Membrana in pericardio 15x20x0,2 mm BMF04A

Membrana in pericardio 30x25x0,2 mm BMF04B

Membrana in pericardio 50x30x0,2 mm BMF04C

Membrana in pericardio 15x20x0,4 mm BMF04D

Membrana in pericardio 30x25x0,4 mm BMF04E

Membrana in pericardio 50x30x0,4 mm BMF04F

Membrana in pericardio 15x20x0,8 mm BMF04G

Membrana in pericardio 30x25x0,8 mm BMF04H

Membrana in pericardio 50x30x0,8 mm BMF04I
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Membrana in pericardio 15x20x0,2 mm BMS05A

Membrana in pericardio 30x25x0,2 mm BMS05B

Membrana in pericardio 50x30x0,2 mm BMS05C

Membrana in pericardio 15x20x0,4 mm BMS05D

Membrana in pericardio 30x25x0,4 mm BMS05E

Membrana in pericardio 50x30x0,4 mm BMS05F

Membrana in pericardio 15x20x0,8 mm BMS05G

Membrana in pericardio 30x25x0,8 mm BMS05H

Membrana in pericardio 50x30x0,8 mm BMS05I



SHELTER® F (cross-section, 100µm)

SHELTER® S (cross-section, 20µm)

SHELTER® S (plane, 10µm)

SHELTER è ricavata unicamen-
te da pericardio di bovini che 
vengono accuratamente selezionati 
da macello certificato ISO che garantisce 
un’età massima di ventiquattro mesi per 
capi nati, cresciuti e allevati in Italia.

La scelta della  
materia prima

Cod. BMSpshelter

(slow)

Cod. BMFpshelter

(fast)
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